TRABAJOS PRÁCTICOS:

Datos:

Factor de empaquetamiento= 
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(Nro átomos/celda* volumen de átomo ) / volumen celda unitaria.

Densidad= m/v = 

(nro atomos/celda* Masa atómica (gr*mol) ) / (volumen celda unitaria (cm3*celda) * Nro Avogadro( átomos)

a. Determinar el número de puntos de red de una celda FCC

b. Calcular el factor de empaquetamiento de la celda FCC
c. Calcular el factor de empaquetamiento de la celda BCC
d. Teniendo en cuenta que 

i. Nro Avogadro: 6.02*1023Atomos/mol

ii. Masa atómica del Fe = 55.847 g/mol

iii. Parámetro de red del Fe = .2866nm 

1 nm=10-7 cm = 10 Amstrong

Determinar la densidad del Fe
e.  Determinar la diferencia de volumen que experimenta el hierro al calentarse sabiendo que a 911 grados la estructura cristalina es CC y a 913 grados es CCC.

a.  Parámetro de red CC= .2862 nm

b. Parámetro de red CCC= .3591 nm
f. Supongamos que se cuentan 25 granos en una pulgada cuadrada en una micrografía tomada una ampliación de 300X. Cual es el número de tamaño de grano ASTM.

g. Determinar los índices de Miller de las direcciones dadas.

h. Determinar los índices de Miller de los planos 

dados.
i. El silicio  tiene un parámetro de RED de 5.43 A. Cual será el radio de un átomo de silicio y la densidad del silicio. Calcular la densidad del mismo. La masa atómica del Si es 28.1 g/mol
j. La resistencia de cedencia de un acero dulce con tamaño de grano de  .05 mm es de 20000 PSI. El esfuerzo de cedencia del mismo acero con un tamaño de grano de .007 mm es de 40000 PSI. Cual será el tamaño de grano del mismo acero para que tenga un esfuerzo de cedencia de 30000 PSI. ( Usar la ecuación de HALL-Petch)  (σy= σ0+ K*[image: image3.png]dt/?
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